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PROVA DI CONSOLIDAZIONE EDOMETRICA

GEOTECNICA
rev. data emiss. eseguito da elaborato da Committente: FONDAZIONE CNAO
0 30/04/04 Pezzotta Angeloni Cantiere: PAVIA
Normativa di riferimento: ASTM D2435/96 Sondaggio: S7
Campione: Ci3
Profondita prova [m]: 34.70 - 34.73
Prova: Edo IL
Provino: 1
Data prova: 19/04/04
Tempo (s) Tempo (s)
10 100 1000 10000 100000 100 1000 10000 100000 1000000

Lettura deformazione verticale (mm)

Lettura deformazione verticale (mm)

0.5

Tempo (s)
10 100 1000 10000 100000
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Tipologia Titolo Identificativo Foglio di
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