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.«iISITIES ANALISI GRANULOMETRICA

GEOTECNICA
rev. = data emiss. eseguito da elaborato da Committente: FONDAZIONE CNAO
0 30/04/04 Pezzotta Angeloni Cantiere: PAVIA
Normativa di riferimento: ASTM D422/90 Sondaggio: S7
N° certificato di prova: Campione: (o )]
N° verbale di accettazione: Profondita prova [m]: 9.52 -9.72
Prova: Gr1
Data prova: 21/04/04
CIOTTOLI GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
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Diametro dei Grani [mm]
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Gr1]| x 9.52| 9.72| 552.16 VIA UMIDA 171 - - 183] 13| 4 | 41.E-01| 3.4.E-01| 1.4.E-02
NOTE:
Tipologia Titolo Identificativo Foglio di

87 CI1_Gr 1.XLS 1 1




